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1. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
N° DE INGRESO 0381/2023 FECHA DE INGRESO 18/04/2023
CLIENTE ROSSIGNOL S.A.
Nombre: Srta. Maria Isabel Henriquez
CONTACTO Direccidn: Las Dalias N°2723, Macul
Teléfono: 222380772
Prenda: Camisa.
Color: Arena.
DESCRIPCION MUESTRA Talla: M.
Composicién rotulada: 100% Poliéster.
Identificacién: Camisa Femenina Aurora.
PRESUPUESTO N2 0424/2023-A FECHA ACEPTACION 17/04/2023
ENSAYOS SOLICITADOS Determinar el factor de proteccidn ultravioleta solar.
INICIO ENSAYOS 19/04/2023 FINALIZACION ENSAYOS 20/04/2023
OBSERVACION El lugar de rea//'zaaon de los ensayos co.rresponc.ie al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en
Av. IV Centenario 577, Las Condes, Santiago, Chile.

2. ANTECEDENTES

a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los anlisis,
expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio SIN QUE REPRESENTEN
CERTIFICACION DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA.

b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos del tejido, durante el uso, producto de agentes distintos al
analizado por esta empresa.

c) Los resultados obtenidos aplican sélo para el color y caracteristicas de la muestra analizada. A no ser que se
especifique lo contrario, la muestra es analizada seca y relajada.
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3. RESULTADOS OBTENIDOS
ENSAYO MUESTRA FECHA METODO ENSAYO
Factor de Proteccién Ultravioleta 20/04/23 NCh
-T(UVA), media 3,68% 3273/2012
-T(UVB), media 4,02% Probetas Ensayadas: 8
-UPF, media 33,21
-UPF Calificado 32,53
-Clasificacién UPF 35
-Categorizacion Muy Buena Proteccidn

4. COMENTARIOS

A. FACTOR DE PROTECCION ULTRAVIOLETA

Jefe de Laboratorio

RANGO UPF Categoria de proteccién UVR Transmision UVR efectiva % Clasificaciéon UPF
15a24 Buena Proteccién 6,7a4,2 15, 20
25a39 Muy Buena Proteccién 4,1a2,6 25, 30, 35

40 a 50, 50+ Excelente Proteccidn <2,5 40, 45, 50,50+
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Importante: Los resultados de los ensayos se refieren dnicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser
reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serdn destruidas después de/una semana, a no ser que se solicite
expresamente su devolucién al cliente. Sélo el informe de ensayo original, firmado, es legalmente vinculante.

MGCS/srl/jmo/lib.
Ingreso N2 0381/2023.
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