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CERTRCADION DE CAUDAD TEXTLES. CUERDS ¥ CALZADOS

Sefiores
Rossignol S.A.
Presente:

At.: Sra. Cecilia Pefaur./

De nuestra consideracion:

En conformidad a lo sclicitado tengo el agrado de remitir Informe
Técnico N° 148072012 con los resultados obte-ilos durante el amdlisis practicado a una
CAMISA. color beige. talla S, proporcionado por Ud. con el objeto de determinar las
caracteristicas técnicas, expresamentc, solicitadas.

Sin otro particular v a la espera de sus gratas Ordenes. saluda
atentamente a Ud.

CARDO CUMSILLE FERIS
5SERENTE GENERAL

Incl. Factura N° 018549
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INFORME TECNICO N° 1480/2012

1.- IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

L.a muestra tenida a la vista corresponde a una CAMISA, color beige. talla S. Fue
proporcionado por la empresa ROSSIGNOL. con ¢l objeto de determinar el factor de
proteccion ultravioleta.

2.- ANTECEDENTES

2.1. Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados
obtenidos en los andlisis. expresamente, solicitados por el cliente a Cal-Tex. Lida.
sobre la muestra por €l aportada al laboratorio sin que representen certificacion de lote.
ni partida alguna.

2.2. Cal-Tex Lida. no se hace responsable por defectos del tejido. durante el uso.
producto de agentes distintos a los consignados en este documento.

3.- RESULTADOS OBTENIDOS

Ver siguiente pagina...
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VARIABLE VALOR MUESTRA METODO DE ENSAYO

Factor de proteccién AS/NZS 4399
Ultravioleta (UPF) Apéndice A
- Transmitancia UVA, 1,05%

T(UVA), media |
- Transmitancia UVB 2,12%

T(UVB). media

i - Transmitancia UVR 1,30%

media
- UPF. media 69,91%
- Clasificacién UPF 50+
- Categorizacion Excelente Proteccion

4.-

COMENTARIOS

El sistema de clasificacién de UPF segim la norma AS/NZS 4399, es el siguiente:

RANGO UPF CATEGORIA DE PROTECCION CLASIFICACION
UV UPF
15a24 Buena Proteccion 15,20
25a39 Muy Buena Proteccion 25.30.35
40 a 30, 50+ Excelente Proteccion 40.45.50.50+
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5.- CONCLUSION

De los resultados obtenidos se concluye que la muestra tenida a la vista. presenta una
proteccion ultravioleta calificada como 50+, comrespondicnte a la categoria de

“Excelente Proteccion™.
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